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1.  Activitatea tiin ific
A. Consultant tiin ific în cadrul proiectului institu ional „Ob inerea i caracterizarea de
materiale noi CuIn3Se5; CuIn5Se8; CuGa3Se5; CuGa5Se8 pentru celule solare”, direc ia
strategic  „Nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi”.
B. Consultant tiin ific în cadrul Proiectului de Tineret: „Studiul propriet ilor foto-electrice,
micro- i nanomecanice ale structurilor TCO/Si”, direc ia strategic  Nanotehnologii,
inginerie industrual , produse i materiale noi. Codul Proiectului: 07.408.32.INDF

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 7
inclusiv
Articole în reviste interna ionale 4
Articole în reviste locale 1
Participarea la foruri tiin ifice 3

3. Activitatea inova ional
Num rul de brevete ob inute 1

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  (pân  la 100 cuvinte)
A fost elaborat dispozitivul fotovoltaic ITO/nSi/n+Si cu câmp electric intern pentru extragerea
purt torilor de sarcin  separa i de jonc iunea ITO/nSi la iluminarea acestea. Au fost cercetate
propriet ile electrice i fotovoltaice ale dispozitivului elaborat, care au demonstrat
prioritatea acestuia în privin a eficien ii conversiei energiei radia iei solare în cea electric .
În premier  au fost efectuate investiga ii complexe de propriet i micromecanice a structurilor
In2O3·SnO2(ITO)/Si i SnO2/Si.  Au  fost  studia i  urm torii  parametri:  H=f(P),   –  sarcina  la
penetrator; H=f(t), t – grosimea peliculei, t =100÷700 nm; H=f(tipul penetratorului: Vickers i
Berkovich). S-a stabilit ca efectele durific rii sistemului strat/substrat nu este o dependent
monoton , ci depinde de mai mul i factori. Printre factorii importan i pot fi nominalizati: grosimea
stratului, modul de aplicare a sarcinii, valoarea sarcinii aplicate la penetrator. A fost constatat c  o
por iune  mai  mare  a  tensiunilor  interne  se  acumuleas  în  strat  când  adâncimea  amprentei  este  mai
mic  sau comparabil  cu grosimea stratului (hamprentei tstratului). Aceasta rezult  în relaxare elasto-
plastic  puternic  a tensiunilor la etapa de înl turare a penetratorului i respectiv la delaminarea
peliculei de la substrat în caz de adeziune slab . Datorit  acestui efect poate fi apreciat gradul de
adeziune strat/substrat.

5. Activitatea didactic
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

1

6. Informa ii generale
Coautor al lucr rii Matriale semiconductoare i dispozitive pentru convesiunea fotovoltaic  a energiei
solare, prezentat  la concursul Premiului de Stat, edi ia 2008.
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